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Navod k udrzbé a cisténi hlinikovych prvk{ systém( ALUPROF S.A.

NAVOD K UDRZBE A CISTENIi HLINIKOVYCH PRVKU

SYSTEMU ALUPROF S.A.

Lakované a eloxované profily a konstrukce z nich vyrobené
mohou byt pouzivany v béZnych atmosférickych podminkach (bez
vyskytu agresivné pUsobicich tekutin, plynd, prach@). V pripadé
montdZze lakovanych ¢i eloxovanych konstrukci blizko pobrezi
(méné nez 5 km), v prostiedi zasazeném primyslovymi emisemi
nebo v misté, kde mohou plsobit chemické latky nebo vihkost
(bazény, laboratore atp.), je potfeba pouZit specialni lakovani
nebo eloxaz.

USKLADNENI

Profily musi byt uskladnény v suchych a Cistych prostorech bez
plsobeni chemickych plynd a vypard.

PREPRAVA

Preprava profild musi probihat v zakrytych, suchych a cistych
dopravnich prostfedcich vybavenych pneumatickym pérovanim.
Béhem dopravy musi byt profily zajistény proti poskozeni a také
pred moznym plisobenim skodlivych povétrnostnich vliva.

POVRCH HLINIKOVYCH
PROFILU

(ostre narzedzia
i materiaty $cierne)

(rozcienczalnikéw organicznych,
stezonego alkoholu, kwasoéw, zasad
i zwigzkéw ropopochodnych)

Praskové a oxidové povlaky nejsou odolné proti mechanickému
poskozeni zplsobenému ostrymi nastroji a brusnymi materialy.
Profily nesmi byt vystaveny plsobeni organickych rozpoustédel,
koncentrovaného alkoholu, kyselin a zasaditych nebo ropnych
produktl. Proto povlak nesmi pfijit do styku s uvedenymi
prostredky.

ZvIasté nutna je ochrana povrchl pred kontaktem s vapnem,
cementem a ostatnimi alkalickymi stavebnimi materialy.

Tésnici hmoty a jiny pomocny material napft. sklenarské hmoty a
tmely, maziva a chladici prostfedky pouZivané k fezani a vrtani,
lepidla, malty ke spojlim, tmely, lepici pasky atp., které maji
kontakt s povrchem materialu, musi mit neutralni pH a nesmi
obsahovat latky Skodlivé pro lakovanou nebo eloxovanou vrstvu.
Plsobeni slunce zvySuje agresivitu chemickych latek. V
souvislosti s tim musi byt vySe zminéné materidly pred pouZitim
provéreny zkouskou vhodnosti viici jednotlivym povrch@im.



Néavod k udrzbé a cisténi hlinikovych prvkl systém ALUPROF S.A.

Ponechani ochrannych folii zabezpecujicich profily po dobu
pfepravy na povrchu praskového laku, zvlasté profill
vystavenych plsobeni slunecniho zafeni a vysoké teploté okoli,
mdZe vést ke vzniku chemickych reakci vedoucich ke spojeni folie
s praskovym lakem. V disledku této reakce nelze folii odstranit
bez poskozeni lakované vrstvy. Ochrannou folii je treba odstranit
z povrchu profilll ihned po obdrZeni materialu.

Veskeré znecisténi povrchu praskového povlaku pochazejici
z vapna nebo cementu vzniklé pfi dokoncovacich pracich ihned
odstrante v souladu s pravidly Udrzby.

Kromé plsobeni atmosférickych vlivl (slunce, mraz, srazky atd.)
jsou hlinikové profily na exteriérovych konstrukcich vystaveny
plsobeni agresivnich prvkd, které se nachazeji ve vzduchu, ¢imz
dochazi k jejich znecisténi. Proto konstrukéni prvky pravidelné
Cistéte s frekvenci zavislou na umisténi konstrukce. Frekvence
Cisténi zavisi na mnoha faktorech:

> zemeépisné poloze objektu

> prostiedi (okoli), ve kterém se stavba nachazi, napf. pobrezni,
prlmyslové, kyselé, zasadité atp.

> stupni znecisténi atmosféry,

> vétrné oblasti,

> stupni zaclonéni stavby sousedicimi objekty,

> vifeni prachovych ¢astic (zvlasté pisku) zplsobujicich erozi
povrchu,

> zméné okoli stavby (napf. zména venkovského na prlimyslové
prostredi).

Spatné myti zapricifiuje vznik vad povrchll. Proto je nutné
dodrzovat nize uvedenad pravidla:

1. Myti je tfeba provést alespon 2x ro¢né. Tento tkon musi byt
zaznamenan, a to formou sepsani protokolu. Myti musi
provadét specializované firmy.

2. Doporucovanym zplsobem Ccisténi lakovanych ploch je
pravidelné myti roztokem jemného Cisticiho prostredku
(napf. 5% prostfedku k umyvani nadobi) v teplé vodé.
Plochy Cistéte jemnou houbou nebo hadfikem. Nesmi se
pouzivat kartace tvrdSi neZ ty z pfirodni (zvifeci) srsti. Pro
zjednoduseni je mozné soucasné myti s okennimi tabulemi.
Po vycisténi povrch dikladné oplachnéte Cistou vodou.

3. Navraceni lesku eloxovanym plocham je mozné provést (po
vycisténi) vylesténim povrchu suchym, jemnym hadrikem. V
pfipadé silného znecisténi jemné vyleStéte Cistici lestici
pastou a oSetiete tenkou vrstvou specialniho konzervacniho
prostfedku, ktery neobsahuje vosk, vazelinu, lanolin nebo
jiné latky tohoto druhu.

4. Pokud atmosférické znecisténi zplsobilo na lakovaném
povrchu vznik téZce Cistitelnych flekll, pouZijte pro jejich
odstranéni extrakcni benzin. Nelze pouzivat brusné nebo
abrazivni prostredky (smirkovy papir, Cistici pasty apod.) a
také rozpoustédla obsahujici ketony, estery nebo alkohol.

5. K myti pouZivejte Cistou vodu. Lepsiho vysledku mdzete
dosdhnout vylesténim povrchu jemnou latkou, ktera
nezplsobi poskrabani povrchu.



Navod k udrzbé a cisténi hlinikovych prvk{ systém( ALUPROF S.A.
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B&hem myti nesmi byt teplota povrchu vyssi nez 25°C.

Voda pouzitd k myti nesmi mit teplotu vyssi nez 25°C . K
Cisténi se nesmi pouzivat proud horké vodni pary.

Pfed zahdjenim plosného Cisténi nejprve vyzkousejte, zda
Cistici prostfedek neplisobi na povrchu neZadouci Gcinky.
Zkousku provedte na misté, které neni viditelné. V pripadé
vyskytu nezadoucich Ucinkl testovaného prostredku je
tfeba prestat prostredek pouzivat.

V Zadném pripadé nelze pouzivat Cistici prostfedky, jejichz
pH je mensi nez 5 nebo vétsi nez 8.

Je zakazano pouzivat silné kyselé nebo silné alkalické Cistici
prostiedky (i prostfedky obsahujici detergenty) a také
prostiedky povrchové aktivni, které mohou reagovat s
hlinikem.

Neni dovoleno pouZivat abrazivni Cistici prostfedky nebo
Cistit povrch tfenim. Je dovoleno pouzivat jemné bavinéné
latky uréené pro prlimyslové Cisténi. Pfi otirani netlacte pfilis
silné latku na cistény povrch.

Nelze pouzivat organicka rozpoustédla obsahuijici ketony,
estery, alkohol, aromatické slouceniny, estery glykold,
chlorované uhlovodiky atp.

i \| PROF
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Je zakdzano pouzivani detergentli neznamého pdvodu.

Nepouzivejte sl ani jiné chemické latky pro odstrafiovani
naledi v bezprostiedni blizkosti hlinikovych konstrukei.

Maximalni doba aktivniho plisobeni Cisticiho prostfedku
nemdZe prekroCit 1 hodinu. Je-li to nutné, Ize proceduru
Cisténi zopakovat po uplynuti 24 hodin.

Po kazdém myti musi byt plocha ihned oplachnuta Cistou
studenou vodou.

Pravidelné umyvani pfedchazi vzniku intenzivniho znecisténi,
které se velmi Spatné odstranuje. V pripadé exteriérovych
konstrukci, kde je dekorativni a ochranna funkce obzvlast
dllezita (napf. portaly, vstupni mista, préiceli obchodl atp.),
je doporucovano myti kazdy tyden. V tomto pfipadé mizete
k Cisténi pouzivat pouze vodu a jelenici (samet), nasledné
osuSit jemnym, suchym hadfikem pohybem smérem
odshora dold.

Okenni ramy, parapety a fasady musi byt pravidelné Cistény.
Cetnost zavisi na agresivité prostedi a konstrukci fasady.

Udrzbu tésnéni provadéjte pravidelné s frekvenci zavislou na
jejich vystaveni faktorlim prostfedi. Pfed zahdjenim udrzby
odstrarite z tésnéni veskeré necistoty. Pfi jejim provadéni
pouzivejte bézné dostupné prostiedky pro udrzbu gumy
EPDM.




Nespravné zplsoby pouzivani oken a dvefi

NESPRAVNE ZPUSOBY POUZIVANI
OKEN A DVERI

a) na okenni kfidlo nesmi plsobit Zadné vnéjsi zatizeni d) v pripadé, Ze k oknu maji pristup déti nebo lidé s duSevni
poruchou, je nutné namontovat uzamykatelné kliky (na
kli¢) nebo s blokadou proti otevieni

b) nelze tlacit kridlo okna k okenni zarubni

e) v pripadé silného vétru nenechavejte okna oteviena

) nenechavejte ruku v prostoru mezi ramem a kiidlem! Vlivem
prlvanu mize dojit k zabouchnuti kfidla a ke zranéni




Spravnéa obsluha oken

SPRAVNA
OBSLUHA OKEN

a) otviravé okno b) okno otviravo-sklopné




c) okno sklopné-otviravé

d) sklopné okno s klikou do bo

Spravnéa obsluha oken

ku
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Spravnéa obsluha oken

e) okno s vodorovnou osou otaceni f) okno se svislou osou otaceni

b —

10  ALUPROFSA.



Spravnéa obsluha oken

g) okno sklopné-posuvné h) okno vyklopné

ALUPROFSA. 11



Spravna obsluha dvefi

SPRAVNA OBSLUHA A
CISTENI DVERI

a) jednokridlové dvere b) dvoukfidlé dvere

Chcete-li oteviit dvere, viozte kli¢ do otvoru zdmku a otocte jej Jsou rozSitenim jednokfidlych dvefi s pfidavnym kfidlem, tzv.
smérem k zavéslim. Stisknéte kliku a pak ji zatdhnéte, kdyZ ,pasivnim". Chcete-li oteviit dvefe, nejprve otevrete aktivni kfidlo
otevirdte ve sméru, ve kterém stojite, nebo zatlatte, kdyz podle popisu ,jednokfidlych dvefi* a pak odjistéte zévory. Chcete-li
otevirdte dvefe v opacném sméru. Chcete-li dvefe zavfit, dvefe zavfit, provedte vySe uvedené Cinnosti v opacném poradi.
provedte vySe uvedené cinnosti v opacném poradi a pfitom

nezapomente, ze dvojim otocenim klice zamknete zamek.

c) panikové dvere

Dvete otevirdme pomoci panikovych madel (paky, listy) tak, ze je
stiskneme a zatla¢ime na dvefe.

12 ALUPROF SA



d) posuvné dvere

Dvefe mohou mit pevnou kliku (odemkne se otocenim valce) a
také integrovanou kliku, kterou je tfeba odemknout presunutim
vnitfniho mechanismu kliky (zelend znacka: ,klika otevienad®;
Cervena: ,klika zamcenad").

Spravna obsluha dvefi

e) zdvizné posuvné dvere

Dvefe se oteviraji otocenim kliky o 180°, ¢imz se zvedne kfidlo
a je mozné jej volné presunout.

Pokud jsou dvere vybaveny dodatecnou vlozkou, nejprve ji
odemknéte a pak otocte kliku o 180°.

Dvere zavirejte v opacném poradi.




Spravna obsluha dvefi

f) harmonikové (skladaci) dvere

Dvere Ize vyrabét v rliznych konfiguracich, oznaCenych cislicemi.
Prvni Cislice znamend celkovy pocet kfidel v sadé, druha Cislice:
pocet k¥idel sloZzenych na levou stranu (pfi pohledu zvendi) a treti
Cislice: pocet kridel sloZzenych na pravou stranu.

Konfigurace: 3-3-0; 3-0-3; 3-2-1; 3-1-2; 5-5-0; 5-4-1; 5-3-2; 5-
2-3 jsou vyrobeny s aktivnim kfidlem, tzn., Ze maji dvefni zamek
a pri otevirani tohoto kfidla postupujeme podle popisu pro
Jjednokfidlé dvere", stim rozdilem, Ze Uhel otevfeni je blizky
180°, coz znamena, Ze je mlZeme otevfit na sousedni kfidlo.

Konfigurace: 4-3-1; 4-1-3; 6-5-1; 6-1-5; 6-3-3 jsou vyrobeny

s aktivnim kfidlem a pasivnim kfidlem, pfi otevirani téchto dvefi
postupujeme podle navodu pro ,dvoukfidlé dvere".

Ostatni kfidla této konstrukce otevirame nasledovné: pokud klika
ma vlozku, nejprve ji odemkneme klicem a pak otocime kliku o
90° (jak je znadzornéno na obrazku) tak, aby byla ve vodorovné
poloze k prahu. Dal$im krokem je zatazeni dvefni kliky dovnitt,
kdyz se dvefe oteviraji dovnitf, nebo zatlaceni, kdyz se oteviraji
ven. To zplsobi, Ze sousedni kfidla se pfisunou k sobé. Poradi
otevirani jednotlivych kfidel je znazornéno na obrazku.

Dvere zavieme v opacném poradi k vySe popsanému.

ALUPROF S.A.
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NAVOD K UDRZBE A CISTENi KOVANI

Udrzbu a sefizeni systémového kovani provadéjte s frekvenci
uvedenou v ndvodech k Udrzbé a sefizeni dodavanych jejich
vyrobci a v souladu s pokyny, které jsou v nich uvedeny.

UDRZBA SYSTEMU PRO ODTOK VODY

Kontrolujte prlichodnost otvor(i pro odtok vody a bude-li tfeba,
zprlchodnéte je. Veskeré nelistoty, pisek a pevné Castice
odstrarite vysavacem. Tuto ¢innost provadéjte kazdych 6 mésicd,
a bude-li tfeba, tento interval zkrat'te.

UDRZBA SPODNiIHO RAMU A VODICi
KOLEJNICE VE ZDVIZNE POSUVNYCH A
HARMONIKOVYCH DVERICH

Veskeré necistoty jako: Spina, pisek, Stérk, pevné Castice atp.
odstranuijte vysavacem ze spodniho ramu a vodici kolejnice. Tuto
¢innost provadéjte alespon jednou za mésic. Jednou za rok vse,
tj. rdm a vodici kolejnici, vycistéte hadfikem.

UDRZBA TESNENI

Kontrolujte stav tésnéni. PoSkozené vyménte. Chcete-li, aby
tésnéni zlistalo mékké a nelepilo se na ram, naneste malé
mnozstvi mastku nebo tekutého silikonu.

Navod k udrzbé a ¢isténi kovani

ALUPROF S.A.
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Navod k udrzbé a ¢isténi kovani

UDRZBA KOVANI

Nebezpeci Urazu v ndsledku nespravné provedené udrzby!
Nespravna udrzba mize vést k vaznému zranéni nebo
poskozeni majetku.

> pred zahajenim prace se ujistéte, ze mate dostatek mista pro

snadnou montaz.
> misto montaze udrzujte uklizené a Cisté.

> pii Udrzbé zajistéte okna a balkonové dvefe proti nédhodnému

zavreni nebo otevreni.

> sefizeni prvkd kovani a také vyménu prvkl a sejmuti a

nasazeni kfidla musi provést odborny servis.
> pfi udrzbé nesundavejte kfidla.

KONTROLA

Alespon jednou za rok a v hotelech a skolach

kazdych sest mésicii:

Z bezpecnostniho hlediska zkontrolujte stabilitu upevnéni
prvk{ kovani.

Zkontrolujte stupen opotfebeni prvkd kovani dllezitych
z hlediska bezpecnosti.

Zkontrolujte funkénost vsech pohyblivych prvkd kovani.

Zkontrolujte funkénost vsech uzamykacich bodd.

Lehké fungovani obvodového mechanismu nejlépe

zkontrolujte pohybem okenni kliky.

- Uzamykaci a oteviraci moment dle normy DIN 18055:
max. 10 Nm.

- Pro kontrolu pouZzijte momentovy klic.

- Lehkost fungovani obvodového mechanismu mdzete
zlepSit mazanim, naolejovanim nebo sefizenim kovani.

-9

POKYN!

Pfi Udrzbé dodrzujte nasledujici pokyny pro ochranu Zivotniho
prostredi:

> vycistéte mazaci body od prebytecného oleje a odstraiite jej

v souladu s predpisy na ochranu Zivotniho prostredi.

> vyménény olej nalijte do vhodnych nadob a zlikvidujte jej

v souladu s predpisy na ochranu Zivotniho prostredi.



Udrzba oken a dvefi

UDRZBA OKEN A
DVERI

OBECNE POKYNY UDRZBA OKEN

Alespoii jednou za rok a v hotelech a Skolach VSechny pohyblivé komponenty namazte strojnim olejem
kazdych sest meésici: nebo mazivem bez obsahu pryskyfice nebo kyselin, které
je dostupné ve specializovanych prodejnach.

Zkontrolujte funkénost vSech komponent.

Zkontrolujte viechny Srouby a stabilni upevnéni kliky a Ocelové zavésy namazte strojnim olejem nebo mazivem
ptipadné utahnéte upeviiovaci Srouby. bez obsahu pryskyrice a kyselin, které je dostupné ve
specializovanych prodejnach.

Vyménte poskozené Srouby. Bude-li tfeba, vymérite

opotfebené/poskozené &asti za originalni a provedte Do kazdého otvoru kovani naneste mazivo (nejlépe sprej).

sefizeni kovani, aby se obnovila funkénost kfidla. Po promazani nékolikrat okno otevrete/sklopte, dokud se
mazivo nerozplyne, a jeho prebytek setfete. Namazte
zavésy na ramu v misté, kde vstupuje ¢ep kovani, pevnym

K &sténi pouZivejte pouze Cistici prostfedky, které mazivem.

neobsahuji korozivni nebo leptavé slozky.

Uhlové ozubené kolo, klika a pojistka chybné polohy kliky
jsou mazany ve vyrobnim procesu, a proto neni nutné
K Cisténi okennich komponent pouZivejte pouze jemné jejich dalsi mazani.
Cistici prostiedky s neutralnim pH ve zfedéné formé. Nikdy
nepouZivejte Cistici nebo abrazivni prostfedky obsahujici L 5 .
kyseliny. Jejich plisobeni méiZze porusit ochrannou vrstvu. Spojovaci (tlacené) tyce nemazte v drazce.

Otocna loziska SE NESMI mazat nebo olejovat — tyka se
Udrzby otocnych oken.

UDRZBA JEDNODUCHYCH A
DVOJITYCH DVERI

VSechny pohyblivé a zajiStovaci komponenty pravidelné
mazte.

Udrzbu bubinkové viozky provadéjte pouze grafitovym
praskem.

Dveini zavésy nevyzaduji Zzadnou Gdrzbu nebo
olejovani.

Tyto €innosti musi provadét odborny servisni
personal.

ALUPROFSA. 17



Udrzba oken a dvefi

SAMOZAVIRAC OCHRANA PROTI KOROZI

Pravidelné kontrolujte opotfebeni komponent z hlediska
spravného fungovani. Pokud zjistite nesrovnalosti, utdhnéte Bezpodminecne zabrante kontaktu oken s agresivnimi
vypary (napr. z kyseliny mravenci nebo octove,

montazni Srouby nebo vymérite poskozené soucasti. amoniaku, reakce amin{i a amoniaku, aldehydd, fenold,
taninovych kyselin atp.).

Alespon jednou za rok: Kromé toho nepouzivejte tésnéni obsahujici kyselé nebo
octové latky nebo s vyse uvedenymi slozkami, protoze

Namazte véechny soucasti ramene samozavirace. jak primy kontakt s tésnénim, tak i jejich vypary mohou
zpusobit korozi povrchu kovani.

Zkontrolujte sefizeni samozavirace.

P , OCHRANA PROTI (NEUSTALE)
KOVANI ZDVIZNE POSUVNYCH A VLHKEMU VZDUCHU V

POSUVNYCH DVEvRi MiSTNOST'

Kovani a kovaci drazky musi mit pfi vystavbé zajistény
Odstranujte Spinu, prach, pisek a jiné necistoty, které pristup vzduchu, zejména pfi montazi, aby nebyly
mohou mit negativni vliv na funkénost dvefi. vystaveny piimé vihkosti nebo kondenzaci.

Namazte nebo naolejujte vSechny pohyblivé soucasti a

uzamykai body. Zajistete, aby v prostoru mezi kridlem a ramem

nedochazelo k trvalé kondenzaci vodni pary:

. . ) ) .. — Denné nékolikrat intenzivné vétrejte (vSechna okna
Pouzivejte pouze mazivo nebo olej bez obsahu pryskyfice otevfete asi na 15 minut).

nebo kyselin. — Zajistéte dostate¢nou vyménu vzduchu také b&hem
dovolené a o svatcich.

Aby nedochazelo ke zménam v povlaku kovani,

doporucujeme pouzivat ochranné prostredky.

OCHRANA PROTI
ZNECISTEN

' _______________________________________________________________

® Zabrarite zneCisténi kovani prachem ze
stavebnich materiald.

VAROVANI!

VySe uvedené Cinnosti mliZze provadét pouze servis:
> vyména kovani

> montaz/demontaz kidel

> sefizeni kovani




Udrzba oken a dvefi

Usazeniny na povrchu kovani a necistoty ze stavebnich
materiall (prach z malty, sadry, cementu atp.)
odstranuijte vodou, nez ztuhnou.

Nepouzivejte agresivni abrazivni a Cistici prosttedky
s obsahem kyselin.

Cistéte pouze jemnymi ziedénymi prostiedky s neutralnim
pH.

Cistéte pouze mékkym hadfrikem.

VysSe uvedena doporuceni nepredstavuji diivod k reklamaci soudni cestou a jejich
dodrzovani je treba pokazdé posoudit pro konkrétni situaci.

Vyrobce oken a balkonovych dvefi musi informovat stavebniky a uzivatele oken o
této priruc¢ce udrzby.

Vyrobciim oken a dvefi se doporucuje, aby montaz provadél pouze odborny a
zaskoleny technicky personal a hotova okna byla opatifena navodem k obsluze a
udrzbé kovani.



Poznamky

20  ALUPROFSA.



Poznamky

ALUPROFSA. 21



Poznamky

22 ALUPROF S.A.



Poznamky

ALUPROFSA. 23



r"\ ALUPROF

ALUMINIUM SYSTEMS

ALUPROF S.A. Zavod v Bielsku-Biatej, ul. Warszawska 153, 43-300 Bielsko-Biata, tel. +48 33 81
95 300, fax +48 33 82 20 512, Zavod v Opole, ul. Gostawicka 3, 45-446 Opole, tel. +48 77 400 00

00, fax +48 77 400 00 06, Zavod v Goleszowie, ul. Przemystowa 10, 43-440 Goleszow, tel. +48 33
483 20 10, fax +48 33 81 95 222, e-mail: aluprof@aluprof.eu
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